" Stadt
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Variante 1
Ubergang mit Deckbelag

BUSBETONPLATTE
<

NEUER BELAG

BESTEHENDER BELAG

>

Quergefille 3%

Fugenausbildung:

- Belag anschneiden und ausbrechen

- Fugenflanken sandstrahlen

- Fuge mit polymermodifiziertem Bitumen
verfillen (Dicke: 40 mm, Breite: 20 mm)

- Fuge mit Quarzsand @ 1-2 mm abstreuen

Neuer Deckbelag
maschineller Einbau

Dilaplast / Heissbitumen, geeigneter
Kantenvoranstrich oder Fugen and
bei Deckbelag

1.30 m

E 20 mm

E Belagsiiberbau 0.5 cm
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ACT 22N L
s — Belagsaufbau
I’:’IZEO-VI\\/l’ﬁl/-t leame' —— Haftkleber zwischen den Schichten Siehe Normal Stadt Luzern
m Dosierung: 250 - 300 g/m2 Nr. 1-201

Fundationsschicht
min. 50 cm ungebundenes
Gemisch 0/45, gebrochen
gemass SN 670119 NA

Beim Vergiessen aller Fugen sind die Rander abzudecken

400 Bushaltestellen

1 000 Projektierungs- und Ausfithrungsgrundlagen

Normal Nr.

1-402 A

BETONPLATTEN BEI
BUSHALTESTELLEN

Ubergang Busbetonplatte / Schwarzbelag

Ausgabe

01.01.2022

Variante 2

Tragschicht biindig mit Verschleissschicht

BUSBETONPLATTE

NEUER BELAG

BESTEHENDER BELAG

>

Quergefille 3%

Fuge

(Wird erst bei nachtraglichem

Deckbelagseinbau ausgefiihrt)

Fugenausbildung:

- Belag anschneiden und ausbrechen

- Fugenflanken sandstrahlen

- Fuge mit polymermodifiziertem Bitumen
verfillen (Dicke: 40 mm, Breite: 20 mm)

- Fuge mit Quarzsand @ 1-2 mm abstreuen | —®

< >

nachtraglicher neuer Deckbelag
maschineller Einbau

Dilaplast / Heissbitumen, geelgbneter
Kantenvoranstrich oder Fugen and
bei Deckbelag

1.30m

40 mm

20 mm Belagsiiberbau 0.5 cm
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ACT 22N - 50 cm
- Belagsaufbau
ME-Wert Planie: L—— Haftkleber zwischen den Schichten Siehe Normal Stadt Luzern

120 MN/m2

Fundationsschicht
min. 50 cm ungebundenes
Gemisch 0/45, gebrochen
gemass SN 670119 NA

Variante 3
Ubergang mit Belagsrampe

BUSBETONPLATTE

Dosierung: 250 - 300 g/m2

Nr. 1-201

NEUER BELAG

>

Quergefille 3%

Belagsrampe
AC11 S (50/70)

10cm

Belagsiiberbau 0.5 cm

<Nachtréglicher maschineller Deckbelag und Fuge analog Variante 2

20cm
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ACT 22N
- Belagsaufbau
ME-Wert Planie: L Haftkleber zwischen den Schichten Siehe Normal Stadt Luzern

120 MN/m2

Fundationsschicht
min. 50 cm ungebundenes
Gemisch 0/45, gebrochen
gemass SN 670119 NA

Dosierung: 250 - 300 g/m2

Nr. 1-201



